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Se pintan ahora los efectos de lava usando Naranja 
70.956 y Amarillo Dorado 70.948 para finalizar la base. 

Resultado final.

Se aplica Red 69.008, que será la capa base de lava. 
La clave para conseguir un buen efecto es aplicar 
colores que contrasten mucho tanto debajo como 
encima del Medium Craquelar. 

Medium Craquelar
El Medium Craquelar es un médium base agua, se utiliza para reproducir grietas en la 
superficie de un área pintada; como es un médium de secado lento, se contrae mientras 
seca. Esta guía paso a paso muestra cómo utilizar el Medium Craquelar para crear una 
increíble base de lava. 

Don Suratos

5

1 Se aplican cantidades generosas de Medium Craquelar 
70.598 en la superficie del modelo con un pincel viejo. 

Se aplica Negro 69.042 con aerógrafo sobre el 
Medium Craquelar, antes que se seque. 
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El Medium Craquelar precisa 24 horas de secado, 
pasadas las cuales se forma el craquelado. Se 
aplica una capa de Barniz Satinado 69.703 antes de 
aerografiar Gris Alemán 70.995 o lavados. 
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